BORNIT © - ,,Repabit

Repabit

Dviejy komponenty, greitai dZiivanti remontui skirta masé, pagaminta is bitumo ir sustiprinta

pluostais

Tausoja aplinka

Sudétyje néra tirpikliy

Techninés atmenos buklé: 1999 m. rugséjo 23 d.

Savybés ir tipas

Naudojimo sritys

Jusy privalumai

BORNIT — Repabit yra greitai dZitivanti dviejy komponenty remontiné masé, pagaminta i$
polimerinémis medziagomis modifikuotos bitumo emulsijos. Jos sudétyje taip pat yra ir
sukibimg pagerinanciy priedy.

Mase sudaro pluostu sustiprinti bitumo komponentai be tirpikliy bei reaguojantys milteliai,
kuriuos sumaiSius su emulsija, gaunama tvirta, taciau vis délto lanksti danga arba glaistyti
skirta mas¢, naudojama jvairiai — sandarinant ir taisant.

Kadangi medziagos konsistencija yra pastos pavidalo, vienu metu galima uZtepti storesnj
sluoksnj. Remontiné masé yra nepralaidi vandeniui, ji uZzdengia jtriikas, yra atspari visoms
natliralioms ir dirvoje dazniausiai randamoms medziagoms.

BORNIT — Repabit yra labai universalus produktas, skirtas atlikti jvairius taisymo darbus,
kai reikia taisyti bitumo pagrindus. Taip pat $i priemoné naudojama ir tuomet, kai reikia
sandarinti nedidelius plotus. Remonto pavyzdziu galima paminéti darbus, atliekamus
remontuojant storas bitumo dangas, naudotas kaip statybiniy elementy sandarinimo
sluoksniai, taip pat medziaga gali biiti naudojama ir sandarinant nedidelius plotus nuo
besikaupiancio ir besiskverbiancio vandens su Zeme besiribojanc¢iuose plotuose (medziaga
dengiama naudojant storo sluoksnio metoda), taip pat medZiaga naudojama greitai
formuojant tusciavidurius kanalus pastogése ir rusiuose, sandarinant vietas, kuriose per
statybinius elementus iSvedami vamzdziai bei tas vietas, kur vienas statybiné medziaga kerta
kita. Remonting mase galima paskleisti glaistymo mentele, ji tinka sandarinti tiek vertikalias,
tiek ir horizontalias plokStumas, taip pat ir klijuoti kietinty izoliuojanéiy medziagy puty
plokstes ant mineralinés kilmés pagrindy.

* dél specialiy milteliy formos komponenty masé labai greitai dzitva, ji yra nepralaidi
vandeniui

* sudétyje néra tirpikliy, todél netirpdo sunkumy kelian¢iy pagrindy

* atliekant remonto darbus neprarandama nei kiek medziagos, nes ji tickiama nedideliuose
induose

* nereikalingas mechaninis mai§ymo jrenginys, mas¢ paprastai iSmaiSysite tinkama
glaistymo mentele

* masé klijuoja izoliuojanciy medziagy plokstes prie betono, miiro ir bitumo pagrindy

* saugu transportuoti ir laikyti, nes milteliy pavidalo komponentas yra viduje

* dvikomponenté sistema tausoja aplinka, nes jos sudétyje néra tirpikliy
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Trumpa forma pateikiami Tipas dviejy komponenty bitumo masé, skirta atlikti remonto darbus

duomenys apie produkta Pagrindas pluostais pagerinta bitumo emulsija, reaguojantys milteliai

Tirpiklis néra

Spalva juoda

Apdorojimo trukmé mazdaug 1 valanda, esant 20 °C temperatiirai

Tankis bitumo emulsijos mazdaug 1,03 g/cm’
reaguojanciy milteliy bérimo svoris mazdaug 1,15 g/cm3
misinio mazdaug 1,07 g/em®

Konsistencija pastos pavidalo, glaistyti tinkama medziaga

Tepimas laistykle, mentele

Pralaidumas vandeniui  nepraleidzia vandens, kai sauso sluoksnio storis yra didesnis nei
2mm

Dzitvimo trukmé mazdaug 24 valandas, kai aplinkos temperatiira siekia 20 °C, o

Pagrindas

Apdorojimas

sluoksnio storis nevirSija 7 mm. Jei sluoksnis yra storesnis ir
(arba) temperatiira yra mazesné, dzitivimo trukmé pailgéja.
Oro ir pagrindo temperattira

darby atlikimo metu negali biiti zemesné nei +5 °C

Laikymas medZiaga biitinai turi biiti laikoma taip, kad negaléty uzsalti!
Galima laikyti maziausiai 6 ménesius

Valymas nesukietéjusig medziaga galima valyti vandeniu, sukietéjusig —

BORNIT — bitumo valikliu.
Sveikatai pavojingos medZiagos
pagal darbiniy medziagy

nuoroda néra
Pavojingumo klasé pagal
VbF ir ADR nenustatyta

Reikia pasiripinti, kad pagrindas biity tvirtas, $varus, ant jo negali buti dulkiy ir jokiy
atskirianCiy medziagy. Pagrindas gali buti Siek tiek drégnas, bet ne Slapias. Jei produktas
tepamas ant labai gerai drégme sugerianciy arba trupanciy, mineraliniy pagrindy, patartina
Siuos pagrindus i§ pradziy padengti pirminiu BORNIT — pamato grunto sluoksniu.

Homogeni$kai sumaisius abu komponentus, BORNIT — Repabit yra paruostas naudoti. Ant
pavirSiaus jis tepamas laistykle arba mentele. Pagrindg reikia paruosti taip, kaip aprasyta
poskyryje ,,Pagrindas®.

Kombinuota pakuotg sudaro dvi dalys. VirSutinéje dalyje yra reaguojantys milteliai (1 kg). Ja
reikia atidaryti pirmiausiai. Apatingje dalyje yra bitumo emulsija (2kg). Abiejy komponenty
kiekiai suderinti tarpusavyje. llga glaistykle jie vienas su Kitu intensyviai maiSomi tol, kol
gaunama homogeniska masé be jokiy gumuléliy (maiSymo trukmé siekia mazdaug 2 — 3
minutes).

Darbo naudojant produkta trukmé esant medziagos temperatiirai, lygiai 20 °C, siekia
mazdaug 1 valanda. Jei dirbama labai karSta vasaros dieng, reakcija trunka trumpiau.
BORNIT — Repabit negalima naudoti $glant arba kaupiantis lietui. Medziaga ant pagrindo
glaistykle arba mentele galima tepti tik tuomet, jei objekto ir aplinkos temperatiiros virSija
+5 °C.

Ka tik uZtepta medzZiagos sluoksnj reikia saugoti nuo lietaus ir intensyviy saulés
spinduliy!

BORNIT® - Stiprus Zenklas statyboms



Sanaudos

Laikymas

Sveikatos, darby ir
prieSgaisriné sauga

Salinimas

1. Story bitumo sluoksniy sandarinimo dangos taisymas

Tose vietose, kur triiksta storos bitumo dangos, sandarinimo sluoksnj reiki nuvalyti
mechaniniu biidu. Jei pazeistos dangos kraStai néra prikibe prie pagrindo, juos reikia
nupjauti. Esamos sandarinancios dangos krastus reikia nupjauti jstrizai tose vietose, kur bus
klojimas remontinés medziagos sluoksnis.

Pirmasis klojamos medziagos sluoksnio storis turi buti toks pat, kaip ir Salia esanciy
sluoksniy. Siam sluoksniui i§dziavus, remontuojamas plotas ir $alia esanti zona, perdengiant
10 cm plocio juosta, dengiami antru medziagos sluoksniu, jo storj parenkant taip, kad
remontuotos vietos pavirsius tiksliai sutapty su pagrindinio sluoksnj pavirSiumi.

Medziaga BORNIT — Repabit apdorotus plotus zonose, kur ji lie¢iasi su Zeme, pagal DIN
18195, 10 dalj, reiki saugoti nuo pazeidimy.

Statybu duobe uZpilti galima tik po to, kai uZtepti medZiagy sluoksniai visiSkai
iSdziava.

Reikia laikytis statybiniy elementy sandarinimo nuorody ir direktyvy.

2. Izoliuojanciy medziagy ploksc¢iy klijavimas

Izoliuojanc¢iy medziagy plokstes medziaga BORNIT — Repabit galima dengti tik visiskai
iSdzitivus statybiniy elementy sandarinimo sluoksniams. MedZziaga pagal izoliuojanciy
medziagy plokstes gaminanciy firmy duomenis ant Siy ploks¢iy gali biiti tepama taskiniu
bidu, naudojant mentele skiediniui semti. Taip pat medziaga galima tepti ir ant viso plokstés
ploto dantyta mentele.

3. Tusciaviduriy kanaly ir jung€iy formavimas

BORNIT — Repabit tinka naudoti formuojant tus¢iavidurius kanalus ir sandarinti vietas,
kuriose per statybinius elementus yra prakiSti vamzdziai, nes $§i medZziaga greitai dziliva.
Medziagg galima naudoti iki apkrovos atvejo ,,be slégio besiskverbiantis vanduo*. Naudojant

Sig medziaga kanalams formuoti, sluoksnio storis kanale negali virSyti 2 cm.

BORNIT — Repabit

¢  Naudojant plotams sandarinti priklausomai nuo apkrovos atvejo: 4-6 kg/m?
(sudaromas 3-4 mm sausos medZiagos
sluoksnis)

e Formuojant tus¢iavidurius kanalus mazdaug 0,5kg/Ifm
e Klijuojant izoliuojanciy medziagy plokstes
mazdaug 2 kg/m?

BORNIT — Repabit reikia saugoti nuo Sal¢io! Reikéty vengti §ilumos, virSijanéios +30 °C
temperatiira, ir tiesioginio saulés spinduliy poveikio. Galima laikyti maziausiai 6 ménesius.

Saugos patarimai: neleiskite medziagai pateikti j kanalizacijg. Venkite kontakto su oda.

Perdirbti galima tik visiskai tuscius, i§valytus indus. Medziagos liku¢ius galima Salinti pagal
AVV-ASN: 080410 (klijy ir sandarinimo masiy atlickos, iSskyrus tas atlieckas, kurios
klasifikuojamos numeriu 080409); milteliy komponentai pagal AVV-ASN: 170101
(betonas).
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Pastaba

Tiekimo formos

Si atmena pakeitia visa iki tol buvusig techning informacija apie produkta. Senoji
informacija nustoja galios.

Sioje atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos
pasiekimais. Vis délto prasome atsizvelgti j tai, kad priklausomai nuo statinio baklés, gali
tekti nukrypti nuo atmenoje sitlomo darbo metodo. Taip pat reikia atsizvelgti | statyby

situacijos lemiamus ypatingus atvejus. Pateikti duomenys nelaikomi pagrindu teisinei
atsakomybei.

3 kg plastikinis indas 72 indai paletéje
Komponento A: 2 kg
Komponento B: 1 kg

BORNIT® - Stiprus Zenklas statyboms



