
Siūlės tarpo gylis

Siūlės tarpo plotis

Asfalto apatinis
sluoksnis

Brėžinys:

Objektas:

Žymuo:

DataParašasV. PavardėPareigosAtest. Nr.

Etapas Užsakovas:

Laida

LapųLapas

UAB CONSTRUCTION TRADE
Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242
Lietuva

Prijungties „asfaltas prie asfalto“ įrengimas
panaudojant BORNIT® - Heisvergussmasse TL

N2 tipo karštąjį siūlių sandariklį

Asfalto viršutinis
sluoksnis

Gruntas BORNIT® - Haftgrund

Bituminė mastika BORNIT® -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)

*Pastaba: Paruošta pagal ĮT SS 17


